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Inledning
Vid Sveriges Järnvägsmuseum finns sedan 1998 en restaureringsverksamhet av 
lok och vagnar. Målsättningen med restaureringarna är att bevara och under-
hålla lok och vagnar med kulturhistoriska värden. Restaureringsverksamheten 
är en forsknings- och utvecklingsverksamhet där det hela tiden uppstår nya 
frågeställningar om material och metoder som vi söker svar på. Inför ett restau-
reringsprojekt beslutas vilket tidsskikt som ska bevaras och ibland återställas. 
Dessutom görs fordonen trafikdugliga.

Under åren 2002-2006 restaurerades en personvagn från 1929, tillverkad för SJ 
vid Kockums Mekaniska Verkstadsaktiebolag i Malmö. Vagnen hör till den sista 
gruppen trävagnar som levererades till SJ. Vagnstypen representerar SJ:s person-
vagnar som de såg ut mellan 1920- och 1960-talen och denna vagn är dessutom 
en av få bevarade teakklädda vagnar med inbyggda plattformar. Rapporten  
beskriver hur vagnen, som har beteckningen Co8a 2772, har restaurerats.

Co8a 2772 fotograferad 1976.

Co8a 2772 efter restaurering, vid premiärvisningen i maj 2006.
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Syfte och metod 
Syftet med denna dokumentation är att redogöra för hur vagnen har restaurerats, 
med vilka metoder och material samt vilka övriga ställningstaganden som gjorts. 

Underlaget till dokumentationen har samlats in efter att restaureringen blev 
färdig. De källor som använts till rapporten är samtal med hantverkarna, fotogra-
fier tagna av personalen under pågående arbete och sammanställningar i form av 
arbetsmaterial som gjorts tidigare och till denna rapport samt litteratur.

Historik och beskrivning
Personvagnen Co8a 2772 tillverkades av Kockums Mekaniska Verkstads AB i 
Malmö för SJ år 1929. Vagnen levererades som tredjeklass sittvagn för dagtåg 
och hade då litterat Co8, från 1930 ändrat till Co8a. Efter 1956 räknades vagnen 
som andraklass sittvagn med littera Bo8a. År 1963 slopades vagnen och såldes 
till regementet K3 i Skövde där den användes som övningsvagn. År 1976 såldes 
vagnen till Bergslagernas Järnvägssällskap (BJs) som i sin tur sålde den vidare 
till Föreningen Veteranjärnvägen året därpå. Hos den föreningen genomgick 
vagnen en mindre renovering 1979-81. Sveriges Järnvägsmuseum fick ta över 
vagnen 1999 och från 2002 skedde en genomgripande restaurering inför järnvä-
gens 150-årsjubileum år 2006.

Vagnstypen började tillverkas 1917 och sammanlagt levererades 78 vagnar fram 
till 1920-talets slut. Vagnskorgens stomme är av trä och klädd med teakpanel. 
Planlösningen består av två kupéer innanför en korridor i ändarna mot vesti-
bulerna och däremellan två större avdelningar, som skiljs åt av en mellanvägg, 
med kupéindelning utan väggar. Till en början utgjordes inredningen av klädda 
träsoffor. År 1939, enligt bestämmelsen i särtryck 164, 105:1, ersattes dessa med 
stålrörssoffor. Under 1930-talet skedde också en ombyggnad av bälgar, resgods-
hyllor och ångvärmeledningen samt en modernisering av toaletter, skyltpro-
gram och märkning.

Personvagnen Co8a 2772 representerar den mest förekommande vagnmodellen 
i tågen på stambanorna under 1920-1960-talen. Den var den näst sist tillverkade 
personvagnen med vagnskorgen helt i trä och karaktären är välbevarad från 
1930- och 1940-talen.

   

Handkolorerat foto av Franz Schwandt som visar 
resande i Co8-vagn år 1933. KDAC00170 

Interiörbild av Co8-vagn år 1940.  
Fotograf: Almberg & Preinitz. KDAF04762
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Objekt: 3-klass sittvagn

Littera: Co8a 2772

SJVM individnummer: 21250

Bevarandeklass: MAT, Museifordon som kan användas för 
trafik i beslutad omfattning och enligt beslutade villkor.

Källa: Fordonslista, Sveriges Järnvägsmuseum.

Kontrakt SJ och Kockums Mekaniska Verkstadsaktiebolag i Malmö

1929 jan Co8 2771-2773

målning: fönsterbågar utvändigt fernissas 

märkning: vitmaljerad 3 KL, SJ vagnsnummer 

enligt bestämmelser i april 1925 märkes långbalkarna med litt, nummer, vikt, målning,  
smörjning, revdatum, axelavstånd, belysning, bromssystem  
buffertbalken märkes med Garantitid.

korg: två fotsteg vid dörrarna  
enligt skrivelse 1/4 1927 sattes ytterligare en skruvrad å teakpanelen 

fönsterkarmar tätas med långhårig plysch å fasta fönster även över- och underkant sidodörrarna  
få Kickertlås

tak: beklädes med blånfri hampa eller lin av 750 mm bredd som sys ihop samt målas med kimrök i  
stället för med Caput mortum 

taket förses med luftsugare av Groves modell med stybbfällor

inredning: soffor av furuspont klädas med schaggtyg på filt med ränderna i soffans tvärriktning  
samt armstöd av mörkbetsad ask  
resgodshyllor av fernissade askspjälor över sofforna  
svängdörren i korridoren förses med ekhandtag   
toalettlås med ”ledigt – upptaget” behållare för flytande tvål på toaletterna  
fällbord med skiva av furu klädd med grön bordslinoleum 

väggar av perlspont 

taket målas invändigt med vit oljefärg innerväggar med ljus ekfärg med mycket ljus  
överdel resgodshyllorna och soffställningarna målas bruna

gardiner: bomullstyg med invävt S.J.

övrigt: Kunze-Knorr persontågsbroms, vapor- och elvärmeledning  
elektrisk generatorbelysning Hylsbuffertar

Källa: Riksarkivet, SJ Arkiv, Kontrakt Co8 2771-2773.
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Tillverkning

Tillverkningsår: 1929

Tillverkare: Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö

Antal av denna typ: 78

Mått och vikt

Längd över buffertar: 21 250 mm

Höjd: 3885 mm (exkl. takventiler)

Korglängd: 19 950 mm

Korgbredd: 3150 mm

Boggiavstånd: 15 500 mm

Vikt med boggier av 1907 års modell: 37 ton

78 sittplatser

Källa: Fordonsdokumentation, Sveriges Järnvägsmuseum.

Skadebild
Underredet uppvisade korrosionsskador och var bemålat med modernare färger.

Flertalet av de stående delarna i ekstommen var svårt angripna av röta, särskilt 
i höjd med fönstrens underkant. Ett antal panelbrädor var skadade och några 
skrapade och slipade så många gånger att de blivit mycket tunna. Syllen var 
angripen av röta på flertalet ställen. Några äldre lagningar hade gjorts med 
tryckimpregnerat virke. Sprickor hade uppstått runt bultförband. Att materialet 
hade delat på sig runt bultförbanden gjorde att syllens längsgående linje inte var 
rak, utan vågig. 

Vagnskorgens exteriör var till viss del skadad på panelen. Vissa panelbrädor 
var skadade i sin helhet och andra uppvisade mindre, begränsade skador i träet. 
Foder och krönlister var skadade.

Takväven var helt uttjänt och under den var det stora skador på takbrädorna. 
Brädan som avslutar taket ner mot korgen var till stora delar förstörd genom 
bl.a. många spikhål. I slutet på den ena korridoren mot salongen var det en 
omfattande fuktskada på både inner- och yttertaket. Takventilernas infästningar 
i taket i form av träringar (stosar) var spruckna och fuktskadade. Dörrarna upp-
visade vissa mindre skador.

Fönsterbågarna hade skador av olika grader. Eftersom många av dem hade 
blivit slipade ett antal gånger genom åren så hade materialtjockleken förändrats 
så pass mycket att det inte längre fanns plats för glas och kitt. Dessutom hade 
glasstiften kommit fram i ytan. Några fönsterbågar var i så pass dåligt skick att 
de inte kunde återanvändas. Krönlisterna hade en del skador och de flesta foder 
hade förlorat sin rätta profil genom skador och alla de slipningar som tidigare 
gjorts. Läderremmarna till fönstren saknades till stor utsträckning och de som 
fanns kvar var helt uttjänta, likaså gardinomtagen. Beslag och mässingsdetaljer 
vad skadade på olika sätt och några detaljer saknades.
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Interiört var flera av takfältens masonitskivor fuktskadade, särskilt runt tak-
ventilerna. Även salongernas masonitskivor mot ytterväggarna och ekstommen 
bakom var fuktskadad. Ytskikten på väggar och tak var skadade. Tryckramar som 
håller fönstren på plats var överlag fuktskadade i sina undre delar. Gardinerna 
var från senare årsmodell och detaljer saknades. Tyget till sofftygerna hade en 
del skador och revor. Linoleummattorna var slitna och skadade. Armaturerna var 
bevarade, men smutsiga och oxiderade.

Upphängningen för tågvärmeledningen, bestående av metallbyglar och distanser 
av trä, var helt uttjänt. Den ena bälgen var totalförstörd och den andra hade  
begränsade skador på hampaväven. Littereringen var omgjord från den ur-
sprungliga.

Många av krönlisterna var skadade i ändarna.

Takväven var helt uttjänt, brädorna under 
skadade och likaså takventilernas infästningar.

Syllen var rötskadad.

Panelen hade många skador och vinkeln mellan 
not och fjäder var nästan igenmålad. Bilden 
visar en närbild på panelen på den ena gaveln 
som sparades som referensyta.

Stommen uppvisade många skador.
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Årgångståget

Den restaureringsverksamhet som finns idag på Sveriges 
Järnvägsmuseum har sin upprinnelse från att skapa ett  
 ”Årgångståg” i slutet av 1990-talet. Då var behovet att 
iordningställa ett tåg för fjärrtågsarrangemang. Tåget 
skulle vara driftsäkert, hålla försvarlig hastighet och vara en 
museiupplevelse med status och atmosfär från 1930- och 
40-talen. Redan från början krävde åtgärderna på fordonen 
många timmar av experimenterade och kontakter med 
inhemska och utländska materialleverantörer. Arbetena bör-
jade 1998 med egen metodutveckling inom måleri, snickeri 
och metallhantverk under ledning av en inhyrd specialist-
konsult, Torkil Elmqvist vid företaget Kontra-Konsult. Genom 
ett samarbete med Arbetsmarknadsenheten inom Gävle 
kommun köptes assistenttjänster till projektet. Redan innan 
projektet med att skapa ett årgångståg inleddes anlitades 
en målare med specialistkunskaper inom traditionellt måleri, 
Thom Olofsson vid företaget Kumlins Måleri AB, för måleri-
åtgärder på museets fordon. Förutom två inlånade vagnar 
och ett lok från SKÅJ, Stockholms Kultursällskap för Ånga 
och Järnväg, restaurerades tre vagnar från museets samling              	
 – Co9b 2798, Co8cs 3200 och Bo5b 3295 – för att ingå i det 
s.k. Årgångståget. En viktig del i restaureringarna var att ta 
fram pigmenterad syntetisk lack med samma egenskaper 
som den ursprungliga ripolinlacken. Det skedde med hjälp 
av sysselsättningsprojektet ”Sätt färg på Gävleborg” vid 
Länsarbetsnämnden. De inlånade vagnarna från SKÅJ gavs 
en förenklad målning med alkydoljefärg och märktes med 
emaljerad och målad märkning medan det inlånade loket 
inte åtgärdades alls.

Stålvagnsprojektet

Stålvagnsprojekt 1 fick en fast organisation från år 2000 med 
museichefen som styrande och som projektledare, liksom 
under projektet med årgångståget, Torkil Elmqvist. Som 
arbetsledare för tillfällig personal och entreprenörer projekt-
anställdes den tidigare inhyrda målaren Thom Olofsson. 
Under åren 2002-2004 medfinansierades projektet med 
EU-medel, Mål 2 Norra 1:1 Entreprenörskap, med syftet att 
bedriva kvalificerad fordonsupprustning för trafikändamål 
och att beställningar och tillämpning skulle leda till att företag 
kunde behålla kunskap om äldre industriell teknik i regionen. 
I projektet ingick elloket D 188 från år 1934, stålvagnen Co8d 
3137 från år 1937 och trävagnen Co8a 2772 från år 1929. 
Forskning- och metodframtagning inom trä, metall och snickeri 
gjordes utifrån dessa fordon men de färdigställdes inte för 
tågtrafik under den första etappen. Loket visades sig vara för 
svårt och kostsamt att slutföra inom projektet. Stålvagnspro-
jekt 2 startade 2004 med nytt stöd från EU Mål 2 och med 
en kulturturistisk inriktning, då de två personvagnarna samt 
restaurangvagnen Ro3b 3749 restaurerades.

Källa: SPÅR 1999 och 2004 samt ”Slutrapport från Stålvagns-
projektet”, se bilaga.



10

Restaureringens målsättning och metod
Målsättningen med projektet var att restaurera vagnen varsamt och göra den 
trafikduglig. Det bestämdes att behålla karaktären från dess huvudsakliga 
användningstid under 1930- och 1940-talen. Denna vagn var pionjärvagn för 
fördjupad metodutveckling inom Sveriges Järnvägsmuseums restaurerings-
projekt vad gäller kemisk-tekniska sammansättningar och materialval. Det var 
dessutom den första trävagnen som restaureringsverksamheten tog sig an, tidi-
gare var det stålvagnar som ingått i projekten. Det gjorde att det fanns många 
frågeställningar inför restaureringen som projektet sökte svar på.

Följande frågeställningar formulerades:

•	 Hur kan lagningar av stomme och teakpanel göras med så varsamma  
	 metoder som möjligt?

•	 Vilken fernissa var teakpanelen ytbehandlad med och hur kan den fernissan 	
	 återskapas?

•	 Vilken typ av takväv var taket täckt med och var kan en sådan väv beställas idag?

•	 Hur var takväven ursprungligen behandlad och hur kan den behandlingen 	
	 återskapas?

•	 Hur kan märkningen från 1930-talet återskapas?

•	 Vilka metoder kan användas för att återanvända de befintliga fönstren och 	
	 vagnens takventiler?

•	 Hur kan interiören behållas och kompletteras för att förstärka karaktären 	
	 från 1930- och 1940-talen?

•	 Kan boggierna och underredet genomgå en revision och fortsätta att användas 	
	 till vagnen? Vilka åtgärder krävs i så fall?

•	 Hur kan en referensyta på ytterpanelen sparas? 

•	 Hur kan den ena gaveln behandlas för att åstadkomma en bra övergång till 	
	 en vagn som inte är restaurerad?

En målsättning med restaureringsverksamheten vid Sveriges Järnvägsmuseum 
är att hålla kunskapen om äldre material och metoder levande. Arbetstekniker 
och materialval har i så lång utsträckning som möjligt varit lika som de som 
användes när vagnen tillverkades 1929 och vid revisionerna på 1930-talet, men 
några avsteg har fått göras (se nedan).

Ett grundläggande arbetssätt inom restaureringsverksamheten är att alltid utgå 
från respektive materials förutsättningar. Bedömningar och värderingar görs 
därför eftersom, beroende på hur ytornas strukturer och förutsättningar ser ut 
efter varje utförd behandling. Därefter fattas beslut om nästa behandlings utfö-
rande och sammansättning.
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Den ena gaveln lämnades som referensyta.

Restaureringsverksamheten karaktäriseras av ständiga problemlösningar av 
material, utförande och hur teoretiska kunskaper ska omsättas praktiskt. Under 
åren har verksamheten kunnat utveckla och fördjupa kunskaperna etappvis.

Uppdraget var att återfinna de äldre metoderna och materialen för vagns-
korgens exteriör. Invändigt skulle skadorna åtgärdas så varsamt som möjligt. 
Åtgärder på golv och golvstommen ingick inte i uppdraget varför det lämnades 
helt. Målsättningen var att vagnen skulle gå i trafik, men i väldigt begränsad 
omfattning. Det ingick inte i uppdraget att åtgärda bromssystemet, det elek-
triska systemet inklusive generator eller ångvärmesystemet. Däremot ingick 
översyn av stöt- och draginrättningar och revision av boggier utan generatoraxel  
i beställningen. 

Antikvariska ställningstaganden
Ambitionen med restaureringen har varit att spara så mycket originalmaterial 
som möjligt. När det gäller fönstren konstaterades att på 12 av fönsterbågarna 
hade materialtjockleken förändrats så att de inte var möjliga att använda i det 
skicket. För att ändå kunna behålla originalfönstren behövdes en ny metod 
vilket resulterade i att förse fönstren med ett lager faner.

På grund av tidspress till 150-årsjubiléet av järnvägen 2006 lämnades en del åt-
gärder, t.ex. en grundlig teknikgenomgång. Ett lokrestaureringsprojekt (Ra 846) 
pågick parallellt och gjorde att resurserna inte räckte till som planerat.

Frågan om referensyta på ytterpanelen och frågan om hur en estetiskt godtag-
bar övergång till vagn BCo7a 2770 (en välbevarad personvagn i trä från 1929) 
kunde erhållas, med tanke på att de två ska kunna kopplas ihop i samma tågsätt, 
kom att få en gemensam lösning. Genom att lämna den ena gaveln orörd finns 
en stor referensyta på hur panelen såg ut innan restaureringen. Denna gavel kan 
med fördel vändas mot BCo7a 2770 när de kopplas ihop.
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En prioriterad antikvarisk fråga i projektet var att återskapa den ursprungliga 
takväven i både material, monteringsteknik och ytbehandling. Därför lades 
stora resurser på att ta fram källmaterial och prova olika lösningar för att 
komma så nära det ursprungliga utförandet som möjligt. I kontraktet från 1929 
står att pigmentet kimrök ska användas istället för caput mortum men i projek-
tet valdes ändå det sistnämnda för att det inte finns några sådana tak bevarade. 
För erhålla rätt kulör studerades modellen av en teak-vagn i skala 1:10 i museets 
samling.

Målsättningen med ytbehandlingen var att skapa en tidstypisk färgkaraktäristik. 
Det innefattade en svart linoljefärg (med pigmentet järnoxid) till underredet, 
tidstypisk ytbehandling till takväven (med pigmentet caput mortum) och hitta 
en produkt som liknade den ursprungliga fernissan. På grund av tidsbrist kunde 
inte ytbehandlingen av panelen återskapas i sin helhet. Interiört var ambitionen 
att bättringsmåla med samma färgtyp och kulör som den befintliga. 

Med tanke på att vagnen hade så pass mycket kvar av sin ursprungliga karaktär 
utvändigt valdes att sträva efter 1929 års utföranden vad gäller material, ytbe-
handling och märkning exteriört. Invändigt var däremot karaktären i huvudsak 
från 1930- och 40-talen med bland annat stålrörssoffor som sattes in 1939, varför 
denna tidsperiod valdes för de interiöra arbetena.

Underrede
Rambalken skrapades och borstades i sin helhet, behandlades med blymönja i 
två strykningar och målades med den framtagna svarta linoljefärgen i två stryk-
ningar. Färgen togs fram tillsammans med Ottossons färgmakeri. Färgen består 
av linolja, svart järnoxid och diverse metallföreningar för oxidationsprocessens 
påskyndande. 

Underredet innan åtgärder. Här syns också en del av stommen och en del av en boggi 
innan åtgärder.
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Vagnskorg
Stomme
Stommen (som är tillverkad av svensk ek) var i de stående delarna svårt angri-
pen av röta, särskilt i höjd med fönstrens underkant. Då konstruktionen inte 
medger att man på ett enkelt sätt kan byta ut delar i stommen så användes en 
metod där angripet material frästes bort, med hjälp av olika fräsjiggar och hand-
överfräs. Nya ekstycken limmades dit med kaseinlim. För att undvika en massa 
träskruvar, som normalt inte finns i dessa konstruktioner, så lades stor möda 
på att få bra ytor och bra limning med limpress. Även rötskadorna på syllen åt-
gärdades på samma sätt. Eftersom inte tvingar gick att använda vid limning på 
syllen togs en särskild stålkonstruktion fram. Stålkonstruktionen monterades 
tillfälligt på rambalken och gav möjlighet att få presstryck för limningen. 

Exteriört
Korgsidor
Ca 10 % av panelbrädorna fick nytillverkas då de blivit för tunna eller skadade. 
De nya panelbrädorna tillverkades av samma träslag (teak) och med samma 
dimensioner och slipning som den befintliga panelen. Ett antal olika typer av 
lagningar har också gjorts i panelen, t.ex. ilusningar (små lagningar där den ska-
dade delen fräses ur och ilagning görs med en ny bit) och limning av sprickor.

En speciell teknik användes för renskrapning av panelen. Skrapningen har 
gjorts i fibrerriktningen under så pass stort tryck så att den gamla fernissan togs 
bort helt. Olika skrapor provades och till slut hittades ett skär, Sandviks lilla 
handskrapa, som fungerade för metoden. I praktiken fungerade skrapningen 
som sickling. För att erhålla ett bra resultat krävdes att skäret hölls i en sär-
skild vinkel. I övergången mellan not och fjäder återskapades den ursprungliga 
vinkeln genom att ena sidan skyddades med ett anhåll mot skrapan. Därefter 
vändes anhållet åt andra hållet. Slippapper utvaldes noga för en skonsam slip-
ning. Slutresultatet blev en skarp vinkel med mötet mellan not och fjäder och  
en tillfredsställande yta för den nya ytbehandlingen.

Stommen lagades med ek i samma dimensioner och 
ytbehandling som den ursprungliga konstruktionen.

Panelen efter slipning där den ursprungliga vinkeln 
mellan not och fjäder återskapades. 
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Inför att lagningar skulle göras på stommen plockades ca 95 % av panelen ned. 
Skrapningen ovan gjordes medan panelen satt på sin plats p.g.a. att skadorna 
på stommen inte var kända då. Justeringar och slipning av hela panelen krävdes 
återigen när den var återmonterad.

Ytbehandlingen av panelen har följt recepturen i ”Förslag till föreskrifter vid 
målning av Statens Järnvägars person- och godsvagnar” 1926-1928 (Verkstads-
byrån F VIII:I). Grundprincipen för ytbehandlingen har följt det ursprungliga 
utförandet genom att varje behandling har anpassats efter den underliggande 
ytan. Två strykningar med en blandning av tall-, ricin- och citronolja, kokt lin-
olja och rå linolja gjordes och därefter tre behandlingar då hartsen kongo kopal 
tillsattes. Recepturerna är alltid individuella utifrån förutsättningarna och inga 
grundrecept finns nedskrivna. Ytbehandlingen av denna vagn gjordes under viss 
tidspress varför inte de ursprungliga materialen följdes exakt.

Tak
Cirka fem kvadratmeter takpanel, av furu, fick nytillverkas då den befintliga var 
skadad. Takbrädorna målades med linolja och terpentin med pigmentet grafit 
och de utbytta delarna målades även på insidan.

De spruckna och fuktskadade förhöjningsringarna (stosar) som takventilerna 
är fästade i nytillverkades av furu, som befintligt. Stosarna gjordes i samma 
dimensioner som tidigare och för att passa takets radie.

Takväven var helt uttjänt och det krävdes många undersökningar för att hitta 
rätt väv och möjlig monteringsteknik, se faktaruta nedan. Efter många sök-
ningar hittades ett företag i Storbritannien som kunde väva upp enligt den 
ursprungliga väven och som gjorde en impregnering på fabriken. Väven är gjord 
av hampa som köptes av en leverantör i Frankrike. Vikten är 985 gr/m². Saltsjö-
badens segelmakeri sydde ihop tyget efter noggranna instruktioner. Spänningen 
i längsled och sidled gjordes enligt SJ:s särtryck. För monteringen byggdes en 
stålkonstruktion i form av en båge efter takets radie. Stöttor placerades vid gav-
larna som mothåll vid vävspänningen. Ytterligare stöttor användes längs vagnen 
för att möjliggöra spikningen av väven under takets dropplist. 

Ytbehandlingen av väven har följt recepturen i ”Förslag till föreskrifter vid mål-
ning av Statens Järnvägars person- och godsvagnar” 1926-1928 (Verkstadsbyrån 
F VIII:I). Under arbetets gång fick komponenterna till waterproof-fernissan 
anpassas efter vilka som gick att få tag på. En viss modifiering av recepturen 
gjordes även med tanke på att några av ingredienserna inte ansågs att fylla

Montering av väven gjordes med 
hjälp av en specialbyggd stålkon-
struktion, i form av en båge efter 
takets radie. Stöttor placerades 
vid gavlarna som mothåll vid 
vävspänningen. Stefan Carlsson 
syns till vänster.



15

någon avgörande funktion. Grundprincipen för ytbehandlingen har följt den 
ursprungliga tanken genom att varje behandling har anpassats efter den under-
liggande ytans förutsättningar. Till ytbehandlingen har tall-, ricin- och citron-
olja, kokt linolja och rå linolja använts. Till de två sista behandlingarna tillsattes 
hartsen kongo kopal, pigmenten caput mortum och grafit. För erhålla rätt kulör 
studerades modellen av en teak-vagn i skala 1:10 i museets samling.

Takväv till Co8a 2772 till vänster, nästa leverans 
som använts till Ro2 2702 till höger och en 
referens på takväv i museets samling överst.

Utförande takduk

”Takduken skall vara tätvävd samt utförd av ren, blånfri hampa eller lin enligt prov. Bredd 
omkring 750 mm. Den skall väga minst 0,9 kg per kvm samt hava en avslitningshållfast-
het i såväl längd- som tvärriktningen av minst 250 kg på en remsa av 50 mm bredd och 
180 mm inspänningslängd.

Före dukens påläggning skall taket släthyvlas samt å personvagnar till förhindrande av 
knakning bestrykas med rå linolja, som tillsättes med c:a 10 % mineralolja samt rikligt 
med grafit. Med denna olje-grafitblandning strykes å personvagnar även not och spont 
samt  
baksidan å takbräderna före deras påläggning. Springor får ej  
igenkittas.

Vid påläggningen spännes den hopsydda duken först kraftigt i takets längdriktning, 
varefter den spännes i tvärriktningen endast så mycket, att den ligger slät. Vid kanterna 
fastspikas duken med galvaniserad rund pappspik (gipsspik) med extra stora platta 
huvuden, t. ex. märke »Sya, gips». I regel användes ¾” nr 16, men vid dukkanter mot 
lanternin (under kopparlisten) samt vid mellanlägg för luftsugare o. d. användes ⅝”  
nr 16, och vid plattformstak å vagnar med öppna plattformar användes ½” nr 14. 

Efter påläggningen strykes takduken till mättnad med waterproof-fernissa. Då duken 
hunnit torka väl, d. v. s. efter 6 à 8 dagar, strykes den andra gången med en blandning av 
50 % waterproof-fernissa och c:a 50 % svart oljefärg. Efter torkning c:a 8 dagar strykes 
tredje gången med enbart svart oljefärg. Efter tredje strykningen bör färgen torka minst 
8 dagar, innan vagnen går ut i trafik.”

Källa: Särtryck 164, 103:4, K, 27/7 38: 9/5 39, Påläggning och målning av takduk, Utkom 
från tryckeriet den 13/9 1943.
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Dörrar
Vagnens ytterdörrar fick en översyn utvändigt. En del lagningar gjordes i pane-
lerna på dörrarna.

Fönster
12 av fönsterbågarna försågs med 2,8 mm teakfaner som limmades med kasein-
lim, för att erhålla tillräcklig tjocklek för glas och kitt. Eftersom bågarna inte var 
jämntjocka kunde inte arbetet göras i fanerpressen utan istället fick varje faner 
limmas med spännbitar och tvingar. Resultatet blev en gammal fönsterbåge 
med en ny yta. Fyra fönsterbågar var i så dåligt skick så de fick nytillverkas. Detta 
arbete utfördes av J. Lennartssons Snickeri, då beläget i Hedesunda. Fönstren 
tillverkades efter de ursprungliga ritningarna och försågs med kulturglas. 

28 av resterande 32 fönsterbågar var i dåligt skick och restaurerades medan 4 
på den ena gaveln lämnades orörda. Många små lagningar, så kallade ilusningar, 
fick göras. Några fönster togs isär och limmades om. Glaslisterna (platta), som 
var av teak, var i dåligt skick så nytillverkning var det enda alternativet till flera 
fönster. Fönsterbågarna försågs med plyschklädda trälister på sidorna som 
fungerar som glidlister direkt mot vagnens stomme. Breddmåttet fick justeras 
på bågarna så det passade mot stommen. På tryckramarna, som sitter innanför 
fönsterbågarna, gjordes en del lagningar. Översyn gjordes av samtliga under-
stycken, varav de flesta var fuktskadade. 

Glasen har plockats ur och kittats om med infärgat linoljekitt utvändigt och  
fästs med glaslister på insidan, lika det ursprungliga utförandet. Kittfalsen har 
behandlats med olja och schellack innan tryckkittet lagts på plats.   

Linoljekittet har tillverkats på plats av linolja, krita, pigment och lite vatten. 
Kittet har avfärgats med pigmenten röd järnoxid, guldockra och oxidsvart. 
Utvändigt har fönstren behandlats med sex strykningar, varav de fyra första 
med olika delar av oljor (till exempel risinolja, palmolja och citronolja) och 
metallföreningar för att påskynda torkprocessen. Ytterst lite metallföreningar 
har använts, men för att komma ned till fem-sex dagars torkning. Torkningsti-
den har bedömts för varje gång för att få maximal vidhäftning vid varje stryk-
ning. Terpentin har blandats i till en början, men minskats för varje blandning. 

Ett bottenstycke från en 
fönsterbåge som visar hur 
nedslipad ytan var, glasstiften 
syns i ytan. Bredvid ligger 
teak-faner som användes för 
att bygga upp ytan igen.
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Underlaget har bedömts från strykning till strykning och oljorna har blandats 
därefter. Därefter har harts blandats in i oljeblandningen med ökad hartshalt 
för varje strykning. Sammanlagt har fönstren strukits sex-sju gånger beroende 
på underlaget. Glansvärdet är cirka 90. Samtliga ytor har slipats mellan varje 
behandling. Kittkanten har tagits med från de sista strykningarna. Täckbrädor-
na under fönstren målades med oljelackfärg.

På krönlisten, den profilerade listen ovan fönstren, lagades en del skador. 
Fodrens profil frästes något djupare för att få rätt utseende.  Resultatet blev lite 
tunnare foder än de ursprungliga, men de kunde på det sättet behållas. Arbetet 
gjordes i sinkfräs. 

En del mässingdetaljer till fönsterbågar har nytillverkats, såsom mässingsplat-
tjärn, infästningar för invändiga handtag (av kromad mässing) och rembeslag. 
Samtliga skruvar är återanvända efter att skruvskallarna renslipades. Komplet-
tering med några nya skruvar, i samma utseende, behövdes. 

Interiört
Väggar, tak och inredning tvättades och rengjordes.

Väggar
Några nya väggskivor av masonit tillverkades för att ersätta de som var fuktska-
dade. De nya skivorna gjordes exakt lika de befintliga i material, dimensioner 
och infästes med skruvar på samma sätt.

Basen för den interiöra färgen var SJ:s Syntema, som bröts om med SJ:s olika 
kulörer till respektive skadad yta. 

Täckbrädorna under fönsterfodren målades av Thom Olofsson med oljelackfärg.
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Tak
Flera av takfältens masonitskivor behövde ersättas, på grund av fuktskador, till 
dubbla 3,2 mm masonitskivor, vilka förböjdes och limmades i en fanerpress. 
Samtliga skivor vid takventilerna i salongerna byttes. Dimensionen och formen 
gjordes lika det ursprungliga. Detta var möjligt genom att en form motsvarande 
takets radie gjordes och att skivorna fuktades lite grann. Några av de äldre 
masonitskivorna var fuktskadade och kunde återanvändas genom att de monte-
rades ned, formades i pressen och återmonterades.

Färgen Syntema från Örebro centrallager.

Taket innan restaureringen.

Taket efter restaureringen.
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Golv
Inga åtgärder gjordes på golvet, trots att det uppvisade en del skador. Det ingick 
inte i uppdraget att åtgärda dessa skador.

Dörrar
Samtliga läderremmar till dörrfönstren har ersatts med nya av samma utseende 
som de ursprungliga med undantag för SJ-monogrammet som inte gick att 
beställa. Dessa tillverkades av Tjäder Läder i Jädraås.

Fönster
Samtliga läderremmar till fönstren har ersatts med nya av samma utseende som 
de ursprungliga med undantag för SJ-monogrammet som inte gick att beställa. 
Dessa tillverkades av Tjäder Läder i Jädraås.

Vestibul
Endast bättringsmålning i begränsad omfattning har gjorts i vestibulerna.

Löpverk
Boggier
Inga tekniska åtgärder gjordes förutom revision av boggier och axlar. Rengö-
ring genom blästring, två strykningar med blymönja och två strykningar med 
den framtagna svarta linoljefärgen gjordes. En okulär besiktning gjordes efter 
blästringen.

Då direktiven var att vagnen inte skulle förses med generatorladdning av 
belysningsbatterierna skulle inte heller någon axel definieras eller upparbetas. 
Axeltypen som behövs till boggier typ 07 är en bristvara så när det var aktuellt 
med arbeten på boggierna togs beslutet att förse vagnen med fyra lika axlar utan 
axelväxel. Några enstaka fjäderblad var skadade och materialet var uttjänt så de 
ersattes av liknande från ett annat fjäderpaket. Fjäderpaketen kalibrerades så 
att parvis lika fjäderkonstanter erhölls. Bromsblock byttes i boggier.

En av de boggier som ska åtgärdas rullas ut under 
vagnen av Rolf Jansson och Sten Holm. Vagnen hålls 
uppe av vagnlyftare. På bilden syns också den gavel 
som lämnades som en referensyta.

Boggins ramverk har blästrats och stryks här med 
blymönja av Thom Olofsson.
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Stöt- och draginrättningar
Buffertar
Fyra buffertar (två par) plockades samman och reviderades. De återskapades 
så som 1930-talets buffertar såg ut. Arbetena gjordes av företaget Trainparts i 
Bollnäs.

Kopplingsanordning
Kopplingsanordningen undersöktes, något byte och komplettering till ett 
1930-talsutförande gjordes.

Bromssystem
Utrustning och komponenter
Bromsblock byttes i boggier och dragstängerna ytbehandlades.

El- och belysningssystem
Eldragningar
Nya fästen för elkabel på utsidan tillverkades av träklossar för kabelrör som 
skruvades fast.

Batterilåda
Batterilådan städades på insidan och ytbehandlades på ut- och insidan.

Utrustning
Bälgar
Bälgen på den gaveln som valdes som referensyta demonterades, rengjordes 
och funktionsprovades. Den andra bälgen hade så omfattande skador så att den 
ersattes med en annan bälg från museets reservdelslager. Även den rengjordes 
och funktionsprovades. Lagningar av skador på bälgarna gjordes genom limning 
av nya bitar av canvas på befintlig väv.

Rostskyddsbehandling efter blästring 
av slutsignalhållare och delar till 
bälgen gjordes av Thom Olofsson. 
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Toaletter
Toaletterna rengjordes och bättringsmålades på väggar och tak. Pappershål-
larna målades. Viss komplettering av trädetaljer gjordes kring handfatet på den 
ena toaletten.

Fotsteg
Fotstegen, som är tillverkade av träslaget iroko, ren-
skrapades och målades med linolja med pigmentet 
svart järnoxid. 

Handtag
Handtag till vestibuldörrar kromades exteriört men 
interiört lämnades de orörda.

Ledstänger
De ursprungliga ledstängerna var av brunfärgad  
bakelit och helt uttjänta. Nya stänger av bakelit gick 
inte att få tag på.  VP-rör har istället används och 
laserats efter nedslipning. Laseringens beståndsdelar 
består av kokt linolja, sikativ, terpentin, brun umbra 
och bränd umbra. Därefter har ytan fernissats i två 
lager.

Gångbryggor
Gångbryggornas träinlägg byttes ut och målades. 
Gångbryggorna rengjordes och korrosion- och ytbe-
handlades med blymönja. Därefter målades de med 
linolja och pigmentet svart järnoxid.

Toaletterna rengjordes och bättringsmålades på väggar och tak.

Nya ledstänger tillverkades av rör som 
laserades och fernissades för att 
efterlikna bakelit.
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Märkning och skyltar
Exteriört
Flera skyltar har nytillverkats och några har lånats från andra fordon. Vad gäller 
emaljmärkningen kunde inte alla märkningar återställas eftersom det inte gick 
att hitta leverantörer för nytillverkning. Under år 2015 har flera av märkning-
arna kunnat emaljerats om och planeras att placeras på vagnen 2016.

Den målade märkningen har återskapats så som den såg ut 1929 och med kom-
pletteringar med anledning av dagens krav inom tågtrafik. Den målade märk-
ningen har utförts av Jonny Hallgren, se beskrivningen nedan.

Märkning exteriört

Märkningen av en personvagn har två syften. Dels märkningen på vagnskorgen, som främst är avsedd 
för resenärerna. Denna märkning, som är gjord av vitemaljerade siffror och bokstäver, ska ge vagnen 
ett snyggt och prydligt utseende. Dels en på underredet en målad märkning. Denna är främst avsedd 
för järnvägens egen personal, man ska klart och tydligt kunna avgöra vad för slags typ, utrustning och 
bromssystem som vagnen har.

Den målade märkningen har gjorts såsom den såg ut vid vagnens leverans 1929. Märkningen har dock 
kompletterats något, detta på grund av att föreskrifterna för att få använda vagnen i trafik idag har för-
ändrats under åren.

Som grund för all märkning ligger ritningar och fotografier. De ritningar som kommit till användning är: 

Mbr 5265 Bokstäver och siffror för underredet,

Mbr 5287 Diverse märkning av underredet,

Mbr 16268 Siffror och ”Kl” för korgen,

Mbr 17131 Beklädnad,

Mbr 17559 Monogram,

Mbr 17623 Bokstäver för korgen.

Den målade märkningen har gjorts med schabloner av kartong. Arbetsmetoden vid schablontillverk-
ningen har varit att från ritningen kalkera av texten på vanligt smörgåspapper. Detta för att kunna 
avpassa bokstäverna så att texten flyter jämnt. Steg två är att med karbonpapper föra över texten från 
smörgåspappret till en tunn kartong. Därefter vidtar arbetet med att skära ut all text med en skalpell. Då 
schablonen är helt färdigutskuren så har den lackerats med shellack på fram- och baksida. Först ett lager 
med 50/50 av shellack och T-sprit, därefter med outspädd shellack. Fördelen med att skydda kartongen 
på detta sätt, är att när texten är färdigmålad så kan schablonen varsamt tvättas ren med lacknafta. Den 
kan sedan återanvändas nästintill hur många gånger som helst.

Källa: Jonny Hallgren, ”Märkning av Co8 2772”, 2015-10-21.
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Schabloner utan shellack.

Utsnitt från ritningen Mbr 17131.

Färdigmålad märkning, det är tre lager 
med vit färg som har lagts på.

Vagnen färdigmärkt.Den färdiga märkningen på ena boggin.

Den märkning som gjordes på boggier-
na var särskilt besvärlig att få dit på ett 
snyggt sätt. Detta eftersom det på 
nästan alla ställen som det skulle få text 
också fanns utstickande nitskallar. 
Ställtiden för att få dit den nedersta 
schablonen var nästan en timme. 
Denna typ av märkning har målats  
på fyra ställen.

Här efter det första lagret med vit lackfärg.

Schabloner med shellack. Vid schablone-
ringen, som gjordes med lackfärg, är det 
viktigt att man målar flera tunna lager 
hellre än ett tjockt lager. Blir det för tjockt 
lager/för mycket färg så smiter färgen lätt 
in under schablonen. Märkningen ser då 
inte alls lika prydlig ut. 
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Interiört
Den inre märkningen är bevarad från 1940-talet med skyltar i ”vitkokad”  
aluminium med svart text som är graverad eller etsad och sedan färgfylld.  
Några kompletteringar har gjorts. 

Inventarier
Möbler
Bord och soffor fanns bevarade i sin helhet. Lagningar av möbeltyg gjordes av 
ett företag i Gävle.

Gardiner
Gardinstänger och öglor har återanvänts. Omtag med kromade hållare har ny-
tillverkats efter de ursprungliga som förebild. Gardinerna har tillverkats efter en 
förlaga från 1930-talet och sytts upp av Rådomsfixarn i Rådum, Helgum. 

Soffornas tyg kunde bevaras 
genom mindre lagningar.

Gardinerna syddes upp efter en 
förlaga från 1930-talet.
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Bagagehyllor
Bagagehyllorna fanns bevarade och lämnades utan åtgärder.

Golvmattor
Inga åtgärder gjordes på linoleummattan.

Armaturer
Armaturerna polerades av företaget Hz Rostfria AB i Sandviken.

Papperskorgar
Papperskorgarna av brunmålad plåt har återanvänts.

Hängare
Hängare i förnicklad mässing fanns bevarade på bagagehyllorna och har behållits.

Askkoppar
Askkopparna av förkromad mässing fanns kvar på sina platser och behölls.

Vattenkaraffer
Hållare till vattenkaraffer fanns bevarade men däremot inte karaffer. Dessa har 
inte heller kompletterats.

Verktyg
Hållare till yxa och såg finns bevarade i vagnen men de har inte försetts med 
verktyg som inte heller fanns kvar.
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Arkivmaterial
Riksarkivet 
Följande arkivmaterial har använts under restaureringen.

SJ Arkiv

”Förslag till föreskrifter vid målning av Statens Järnvägars person- och godsvagnar” 
1926-1928 (Verkstadsbyrån F VIII:I)

Kontrakt Co8 2771-2773

Särtryck 164, 103:4, K, 27/7 38: 9/5 39, Påläggning och målning av takduk,  
Utkom från tryckeriet den 13/9 1943

Administrativa uppgifter
JVM individnummer: 21250

Medverkande i restaureringen:

Carlsson, Stefan: specialist finsnickare, företaget J Lennartsson snickeri t.o.m. mars 2006

Hallgren, Jonny: konsult, historiska uppgifter, framtagning av ritningar och märkning
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Jansson, Lennart: konsult, Svemo (Lennart Janssons Svets o Smide)

Jansson, Rolf: assistent

Johansson, Fredrik: konsult, Svemo (Lennart Janssons Svets o Smide)

Lind, Björn: konsult, finsnickeri, firma Björn Lind

Olofsson, Thom: projektledare, specialist ytbehandling

Smedberg, Mattias: assistent

Sundin, Bengt: assistent

Arbetstimmar: 6000 timmar

Tid: 2001-2006

Premiärvisning: fredag 8 september 2006 och dessförinnan pressvisning 28 augusti

Ordlista
Sickla: skrapa eller finputsa med stålskiva med skarp kant

Följande ord förklaras enligt Svenska akademins ordlista:

Konservera: Bevara, vidmakthålla.

Konsolidera: Förstärka genom att förbättra den inre strukturen.

Kornisch: Lådkonstruktion som gardinerna är fästade i.

Meggning: Kontroll av funktionen av elektricitet, elektrisk motståndsmätning med Ohm 
(Ω)-meter

Restaurera: Återställa i sitt ursprungliga skick, iståndsätta. Enligt Husbyggaren 4/2003: 
”Med varsam hand leta sig tillbaka i tiden.”

Renovera: Återställa i fullgott skick, förbättra. Enligt Husbyggaren 4/2003: ”moderni-
sera, förnya till ett tekniskt skick som motsvarar nyskick.”

Reparera: Laga.

Rekonstruera: Återställa i ursprunglig form.
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Framtida rekommendationer
Vagnen behöver förvaras i ett uppvärmt utrymme och regelbundet underhållas 
och rengöras. Vid underhåll och rengöring behöver varsamma metoder använ-
das. Eventuella kompletteringar behöver anpassas efter vagnens karaktär. 

Vagnens höga kulturhistoriska värde gör att den måste hanteras aktsamt och 
inte användas i trafik mer än vid särskilda tillfällen. Det bör då handla om 
regional trafik där omfattningen anpassas efter konstruktionens bräcklighet. 
Nationell trafik bör endast ske i något enstaka undantagsfall. Efter ett avslutat 
trafikuppdrag ska vagnen städas och rengöras interiört såväl som exteriört och 
eventuella skador återställas.

För att skydda vagnen för mer än nödvändigt slitage behöver golvet med  
linoleummatta och undergolv restaureras. Det finns partier av golvet som  
är ganska ankommet.

En förnyad axel- och lagerrevision av vagnen kommer behövas inom några år 
om den ska vara trafikduglig.

Vagnens 1000V-värmesystem behöver en grundlig genomgång för att kunna 
bidra till vagnens uppvärmning. Ångvärmesystemet är provat vid några trafik-
tillfällen och har minst ett indikerat läckage i en rörslinga.

Om behov uppstår av att trafikanpassa vagnen mer än vad som nu är behöver 
det elektriska belysningsutförandet bestämmas och sedan återskapas i vagnen. 
Delar av den ursprungliga utrustningen för belysning från vagnsbatterier och 
laddning av dessa saknas. Uppgradering av bromsen behöver dessutom utfö-
ras på ett antikvariskt rätt sätt. Komponenter i bromssystemet behöver också 
revideras.

Sammanfattning
Under åren 2002-2006 restaurerades en personvagn från 1929, tillverkad för 
SJ vid Kockums Mekaniska Verkstadsaktiebolag i Malmö. Vagnstypen började 
tillverkas 1917 och sammanlagt levererades 78 vagnar fram till 1920-talet slut. 
Vagnskorgens stomme är av trä och klädd med teakpanel. Planlösningen består 
av två kupéer innanför en korridor i ändarna mot vestibulerna och däremellan 
två större avdelningar, som skiljs åt av en mellanvägg, med kupéindelning utan 
väggar. Personvagnen Co8a 2772 representerar den mest förekommande vagn-
modellen i tågen på stambanorna under 1920-1960-talen. Den var den näst sist 
tillverkade personvagnen helt i trä och karaktären är välbevarad från 1930- och 
1940-talen.

Denna vagn var pionjärvagn för fördjupad metodutveckling inom Sveriges 
Järnvägsmuseums restaureringsprojekt vad gäller kemisk-tekniska samman-
sättningar och materialval. Det var dessutom den första trävagnen som restau-
rerades inom restaureringsverksamheten, tidigare var det stålvagnar som ingått 
i projekten.

Uppdraget var att återfinna de äldre metoderna och materialen för vagns-
korgens exteriör. Invändigt skulle skadorna åtgärdas så varsamt som möjligt. 
Målsättningen med restaureringen var att restaurera vagnen varsamt och göra 
den trafikduglig. Det bestämdes att behålla karaktären från dess huvudsakliga 
användningstid under 1930- och 1940-talen. Åtgärder på golv och golvstommen 
ingick inte i uppdraget varför det lämnades helt. Målsättningen var att vagnen 
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skulle gå i trafik, men i väldigt begränsad omfattning. Det ingick inte i uppdra-
get att åtgärda bromssystemet, det elektriska systemet inklusive generator eller 
ångvärmesystemet. Däremot ingick översyn av stöt- och draginrättningar och 
revision av boggier utan generatoraxel i beställningen.

Underredet har blästrats och målats, stommen har lagats, panelen har skra-
pats, lagats och ytbehandlats med fernissa, fönster med omfattningar har 
restaurerats och några har nytillverkats, taket har lagats och försetts med en 
ny takväv som ytbehandlats. Invändigt har vagnen tvättats, försetts med några 
nya takskivor och bättringsmålats. Samtliga ytbehandlingar har gjorts med de 
ursprungliga materialen och metoderna. Nya gardiner, gardinomtag, ledstänger 
samt läderremmar till fönster har tagits fram. Möbeltyget till sofforna har lagats. 
Toalettutrymmena har målats och kompletterats med några trädetaljer.

Buffertar har återskapats till 1930-talets utseende, kopplingsanordningen har 
setts över, bromsblock har bytts i boggier, dragstängerna har ytbehandlats, bat-
terilådan har städats och ytbehandlats. En ursprunglig bälg har bevarats och 
den andra byttes ut till en motsvarande begagnad och lagades. Flera skyltar har 
nytillverkats och några har lånats från andra fordon. Den målade märkningen 
har återskapats så som den såg ut 1929 och med kompletteringar med anled-
ning av dagens krav inom tågtrafik.
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Sveriges Järnvägsmuseum, Rälsgatan 1, Gävle.
Telefon: 010-123 21 00

www.trafikverket.se/jarnvagsmuseum


